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 سال رشته و گرايش کشور دانشگاه تحصیلی سوابق

 1361 ساختمان عمران انگلستان ساري شرقی شمال کارشناسی

 1367 راه مهندسی عمران انگلستان بیرمنگام کارشناسی ارشد

 1371 روسازي عمران انگلستان مینیستر وست دکتري

 

 کشور از خارج و داخل علمی مجامع در عضويت

 آمريكا TRB (AFN20 & AFN30) جهانی مجمع بتن ويژگی و دوام کمیته عضو -1

 كاآمري بتنی هايروسازي المللی بین انجمن عضو -2

 مدرس تربیت پژوهشی و علمی مجله تحريريه هیئت عضو -3

 آمريكا Concrete Material ژورنال تحريريه هیئت عضو -4

 نقل و حمل مهندسی فصلنامه تحريريه هیئت عضو -5

 ايران زلزله مهندسی انجمن مؤسس هیئت عضو -6

 ايران شاخه ACI المللی بین انجمن عضو -7

 ايران بتن انجمن عضو -8

 ايران نقل و حمل مهندسی انجمن عضو -9

 ايران در پیارك راه جهانی دمیته عضو -10

 کشور فرودگاهی و هوانوردي عالی آموزش مرکز امناي هیات عضو -11

 جمهوري رياست فناوري و مطالعات پژوهشكده امناي هیات عضو -12



 

 ساختمان و راه رشته در دادگستري خبره کارشناس -13

 ايمنی و نقل و حمل راه، روسازي مديريت علمی قطب عضو -14

 Advances in Railway Engineering  مجله تحريريه هیئت عضو -15

 نقل و حمل هاي ساخت زير در روسازي مهندسی نشريه تحريريه هیئت عضو -16

 International Journal of Transportation Engineeringسردبیر مجله  -17

 هابزرگراه رسمی و ايحرفه سازمان در مدرس تربیت دانشگاهاز  عضو اولین و (فلوشیپ) ايعضوحرفه -18

 انگلستان نقل و وحمل

 نمونه استاد و پژوهشگر

 و دانشگاه مابین فی شده منعقد قرارداد با ارتباط در دانشگاه کاربردي هايپروژه دفتر برتر پژوهشگر

 1383 درسال نقل و حمل پژوهشكده

 1384 سال دانشگاه برتر پژوهشگر -1

 1385 سال دانشگاه برتر پژوهشگر -2

 1390 سال دانشگاه نمونه استاد -3

 1395 سال مقالات محل از دانشگاه برتر پژوهشگر -4

 1398سال  مقالات محل از دانشگاه برتر پژوهشگر -4

 اجرايی هاي مسئولیت

 1373 تا 1371 ازيشهرس و كنمس وزارت كنمس و ساختمان تحقیقات مرکز آموزشی معاون -1

 1375تا  1373  ازيشهرس و نمسك وزارت كنمس و اختمانس تحقیقات مرکز تحقیقات معاون -2



 

 1376تا  1375 ازيشهرس و كنمس وزارت كنمس و ساختمان تحقیقات مرکز آموزشی معاون -3

 1378 تا 1376 مسكن و ساختمان تحقیقات مرکز ساختمانی مصالح بخش رئیس -4

  1388تا  1383  الس از ريتراب و راه وزارت راه دارينگه و رتعمی ديريتم اتتحقیق کزمر یسرئ -5

 1396تا  1394همچنین  1384تا  1382 رانعم یمهندس شبخ یمهندس و یفن كدهدانش ريتراب و راه روهگ ديرم

 1388 تا 1383 سال از مدرس تربیت دانشگاه آزاد آموزشهاي رئیس

 1388 تا 1387 سال از دانشگاه آزمون و آموزشی هايهمكاري دفتر رئیس

  1388 مدرس تربیت دانشگاه آموزشی معاون

 1390 سال تا 1385 تهران استان ترابري و راه کل اداره فنی کمیته عضو

 لرستان دانشگاه در ورکش الیع وزشآم اتموسس و هادانشگاه آموزشی معاونین همايش پنجمین و چهل دبیر

    1392سال

 1392 تا 1389 از کشور عالی آموزش عالی شوراي دبیر و ريزي برنامه و گسترش دفتر کل مدير

 شهرسازي و راه وزارت و درسم تتربی گاهدانش هب تهوابس زيروسا دارينگه و ديريتم اتتحقیق مرکز رئیس

 1395تا  1392 از

 تاکنون 1395 از سال تهران استان ترابري و راه کل اداره فنی کمیته عضو

 بتنی هاي رويه سال از ملی کنفرانس علمی کمیته و امنا هیت عضو

 بتنی هاي رويه زمینه در شده راهنمايی دکتري هاي رساله و ارشد هاي نامه پايان عناوين

 داخل تولید فولادي الیاف به مسلح بتن روسازي در مدت میان خشك شدگیجمع رفتار بررسی -1

 موجود هايتحلیل با آن مقايسه و امپیوتريک افزارهاينرم از استفاده با بتنی روسازي طراحی -2



 

 ايجاده تصادفات تحلیل و تجزيه براي امپیوتريک افزارنرم يك طراحی -3

 MCI روش به ايلام استان هايراه از یكي روسازي یفیتک ارزيابی -4

 روسازي در بالا مقاومت با بتن اربردک -5

 فولادي الیاف از استفاده با بتنی هايتراورس دوام بررسی. 6

 PCI  روش با مقايسه و MCI روش با ساوه تهران آزادراه روسازي ارزيابی -7

 پذيرانعطاف هايروسازي در زيراساس مصالح از ناشی هايترك -8

 هابزرگراه در رمپ نترلک استراتژي بارگیري سنجیانكام -9

 ايران در بتنی هايروسازي اجراي و اربردک ضوابط تعیین -10

 توانمند بتنی هايروسازي طراحی معیارهاي بر صنعتی هايترانشه تأثیر -11

 هاروسازي بر سنگین محوري بارهاي تأثیر تحلیل -12

 بتنی هايروسازي در (GFRP) پلیمري هايداول کارايی -13

 پوزولان از استفاده با غلتكی بتن هايروسازي در نفوذپذيري بررسی -14

 آهك مجاورت در پوزولان از استفاده با روان ماسه بستر تثبیت -15

 هاتونل در مناسب روسازي از استفاده اقتصادي و فنی تحلیل -16

 جنوبی پارس منطقه باتلاقی هايكخا تثبیت بهینه روش ارائه پروژه -17

 اككاصط در هاجاده رويه و هاسنگدانه خصوصیات آزمايشگاهی ارزيابی  -18

  بتنی هايروسازي در حرارتی يهارنشک و هاتنش تعیین براي عددي -تحلیلی مدل ارائه -19

 آهنراه روسازي طراحی جهت الگوئی تدوين -20



 

 کبمر هاي روسازي در اسیكانع هايكتر از جلوگیري منظوره ب شکرو مصالح روي بر تحلیلی مطالعه -21

 یکولب هاي روسازي رفتار عددي تحلیل -22

    FWD دستگاه و CBR روش به بستر مقاومت نتايج بین همبستگی -23

 بالاستی سیستم با ايران آهن راه براي اضمحلال مدل تهیه و مطالعه -24

 آهن راه خطوط در بالاستی و بتنی هايزيرسازي اقتصادي و فنی مقايسه -25

 تبريز تهران آهن راه دردن دوحطه اقتصادي و فنی ارزيابی -26

 مصنوعی عصبی هكشب از استفاده با پذير انعطاف هاي روسازي در FWD آزمايش نتايج وسعكم محاسبه -27

 بتنی هايروسازي در كاربردبراي خمیري غیر ريزدانه مصالح با یكغلت بتن یكانیكم رفتار مطالعه -28

 مصنوعی عصبی هاي هكشب توسط بتنی هاي روسازي در شدن انیكپل پديده بینی پیش -29

 آماري هاي روش و مصنوعی عصبی شبده از استفاده با بتنی هايروسازي در گوشه ستكش بینی پیش -30

 رويه سطح لغزشی مقاومت بر متغیر عمق با هايشیار تاثیر بررسی -31

 مصنوعی عصبی هكشب از استفاده با آسفالتی هاي مخلوط در شدگی عريان بر موثر عوامل تعیین -32

 منظور به آسفالتی هاي روسازي در شکرو اجراي روشهاي اقتصادي و فنی ارزيابی و متدولوژي توسعه -33

 ترك انتقال از جلوگیري

  بتنی هايروسازي یفیتک شاخص تعیین جهت مدل ارائه -34

 آسفالتی هايروسازي روي بر بتنی هايشکرو عمر گسترش چگونگی آزمايشگاهی مطالعه -35

 راه روسازي خرابی با هندسی طرح همبستگی مدل ارائه -36

   هزينه پارامتر اعمال با آشتو روش به راه روسازي طراحی توسعه -37 



 

 عصبی شبده از استفاده با روسازي وضعیت مدل بینی پیش-38

 بتن در (پت) بازيافتی پلاستیدي الیاف از استفاده-39

 بتنی روسازي طراحی در افزاري نرم روشهاي اقتصادي و فنی تحلیل -40 

 خور از صنعتی راه عبور موردي مطالعه و راها در ها گونه پارچه اجراي مناسب روش ارائه-41 

 (ها گونه پارچه خاص داربرد) جعفري

 بتن بر سنگدانه جايگزين عنوان به (RAP) بازيافتی آسفات خردههاي از استفاده تاثیر رسیرب -42 

 راه روسازي غلتكی

 غلتكی بتن مكانیكی خواص بر خودرو لاستیك شده بازيافت فلزي الیاف تاثیر -43 

 غلتكی بتن فیزيكی خواص به خودرو لاستیك شده بازيافت فلزي الیاف تاثیر -44 

 ترافیكی مشخصات برخی تعیین در آنها کاربرد و نانوبتنی روسازيهاي-45 

 آهكی مصالح حاوي آسفالتی مخلوطهاي در فولاد سرباره سنگدانه از استفاده تاثیرات بررسی-46 

 نانوسیلیس پايش تكنیك از استفاده با بتنی عريان سطوح نفوذپذيري و سايشی خواص بهبود-47

 قطر و سرعت عوامل تاثیر و ايران مسافري آهن راه خطوط در دينامیكی ضربه ضريب تعیین-48

 استفاده با آن بروي قطار چرخ

 نرم محاسباتی و احتمالاتی هاي مدل مقايسه با روسازي عملكرد بینی پیش مدل توسعه-49

 روسازي هاي لايه درجا مدول تعیین در DCP و PFWD دستگاههاي نتايج همبستگی-50

 ريلی خطوط در اسفالت ضخامت سازي بهینه جهت الگوريتم ارائه -51 

 از استفاده با روسازي مكانیستیك طراحی در انتقال توابع بنیادي آزمايشهاي مدلسازي-52



 

 (دکترا) مصنوعی عصبی هاي شبكه

 از استفاده با بتنی بلوکی روسازي در سطحی آبهاي نفوذپذيري براي طراحی معیار تعیین-53

 (دکترا)آزمايشگاه  و عددي مدلهاي

 (دکترا) روسازسی در نانو ذرات حاوي متخلخل بتن خمشی خستگی عملكرد-54

 (دکترا) آسفالتی روسازي بر قیر فرسودگی اثر بررسی-55

 (دکترا) لايه دو متخلخل بتن پذيري نفوذ میزان بر سنگدانه بندي دانه تاثیر مدل ارائه-56

 خمیر ساختار ريز خواص بر کربنی ساختارهاي نانو اثر آزمايشگاهی بررسی و سازي مدل -57

 (دکترا) سیمان

 نانو حسگر از استفاده با روسازي مانده باقی عمر تعیین منظور به خستگی مدل ارائه-58

 (دکترا) کربنی ساختارهاي

 (ارشد) يخ و ذوب سیكل برابر در غلتكی بتن هاي روسازي دوام بر سرباره از استفاده تاثیر -59

 بتنی هاي روسازي انقباضی هاي ترك کاهش بر قلیايی سرباره حاوي ژئوپولیمري سیمان تاثیر -60

 (ارشد)

 از استفاده با يخ و ذوب سیكل برابر در ژئوپلیمري بتنی هاي روسازي دوام عملكرد ارزيابی -61

 (رشدا) قلیايی شده فعال سرباره

 (ارشد) روسازي در متخلخل بتن سايش بر پروپیلن پلی الیاف تاثیر آزمايشگاهی بررسی -62

 (ارشد) متراکم خود بتن خودتراکمی خواص بر ژئوپلیمر مواد و دولومیت از استفاده تاثیر-63

 هاي بتنیارزيابی و ارائه مدل آسیب ديدگی سايشی ناشی از بافت درشت رويه -64



 

 هاي بتن غلتكی الیافیارائه مدل خستگی روسازي -65

 هاي بازيافتی بتنیهاي بتنی حاوي سنگدانهارزيابی خصوصیات مكانیك و دوام رويه -66

 زيستی بتن مكانیكی برمقاومت خودترمیمی عامل تاثیر ارزيابی -67

 اجزاء روش از استفاده با غلتكی بتن روسازي در حرارتی و ترافیكی بارگذاري از ناشی تنش اثر بررسی -68

 محدود

 شده مشاوره هاي پروژه عناوين

 کشور پلهاي نگهداري و تعمیر مدل-1

 روسازي درزهاي و ترکها پرکردن نحوه و مصالح انتخاب-2

 تهران شمال غرب راه آهن تونلهاي زهكشی براي مناسب طراحی روش ارائه-3

 پل نگهداري و تعمیر مديريت مدل ارائه-4

 آسفالتی مخلوطهاي دششی خصوصیات بهبود در مؤثر پارامترهاي تعیین -5

 رياضی بهینه سازي با خرپاها موضعی پايداري براي فرمولبندي و عددي حل-6

 سنگی مصالح عريان شدگی از جلوگیري براي مخلوط طرح ردرويك يك ارائه-7

 آسفالتی مخلوطهاي در PET پلاستیك ضايعات از استفاده-8

 در مواد یبترک از استفاده با شهري فاضلاب انتقال هاي لوله یبیولوژيك خوردگی از جلوگیري-9

 بتن اختلاط

 آسفالتی هاي مخلوط در نانو افزودنیهاي انامك فنی بررسی-10

 (دکترا (PFWD  نتايج پايه در روسازي چسبنده غیر هاي لايه ساخت کیفی کنترل مدل ارائه -11



 

 دکترا() قیر کف تكنولوژي با گرم نیمه آسفالتهاي فیزيكی مشخصات ارزيابی-12

 آسفالتی مخلوطهاي خستگی خصوصیات بر سرباره نوع تاثیر -13 

 بتنی هاي رويه زمینه در شده انجام تحقیقاتی طرحهاي عناوين

 پذير انعطاف بتنی روسازيهاي-1

 بتن در داخل تولید فلزي الیاف اربردک-2

 فلزي الیاف از استفاده با بتنی هاي تراورس رفتار بررسی-3

 بتنی روسازيهاي در سیلیسی دوده اربردک-4

 بتن افزودنیهاي استاندارد پیشنويس-5

 بودجه( و برنامه سازمان) راهها عمومی فنی مشخصات بازنگري-6

 آن اطلاعاتی ساخت زير و ساختمان بخش شناخت-7

 دشور در اجرا و طرح رهنمودهاي ارائه و بتنی و آسفالتی روسازيهاي اقتصادي و فنی مقايسه-8

 - مشهد بافق راهآهن در روان شنهاي تثبیت ضوابط-9

 افرودگاهه رايب بمناس امانهس ادايج و افرودگاهه ازيروس دارينگه ديريتم هاي امانهس یبررس-10

((APMS 

 بتنی هاي روسازي نگهداري و اجرا ,طراحی ضوابط تعیین-11

 کتب ترجمه و تالیف

 جدا لرزه ساختمانهاي در الاستومر گاههاي تكیه کاربرد-1

 بتن کششی ترکهاي کنترل در فولادي الیاف تاثیر-2



 

 انعطافپذير و بتنی هاي رويه اقتصادي و فنی مقايسه و بررسی-3

 ساختمانی هاي فرآورده مصالح براي آتش آزمايشهاي -4

  پايلوت()قم تهران راه آزاد در روسازي مديريت سیستم سازي پیاده-5

 زلزله برابر در کوچك ساختمانهاي محافظت براي لغزشی پی سیستم -6

 (بتن مخرب ونیمه مخرب غیر آزمايش) سازه در بتن مقاومت تعیین آزمايشهاي استاندارد -7

 بتنی بلوکی روسازيهاي اجراي و طراحی عملكرد، اصول-8

  ها سازه تحلیل عمران مهندسی ارشد کارشناسی کتب مجموعه-9

 (اختلال طرح و عملكرد اجزاء :اول جلد) بتنی روسازيهاي جامع کتاب-10

 (ع) رضا امام دانشگاه ناشر .بتنی روسازي نكهداري و اجرا طراحی، راهنما کتاب-11

 جنگل انتشارات ناشر (خط اجزاي طراحی) آهن راه مهندسی کتاب-12

 1397 بتن آوري عمل روشهاي کتاب-13

 پژوهشی علمی نشريات در شده منتشر مقالات عناوين

فنی  گاهآزمايش مصالح مقاومت و نیكژئوتك نشريه نند،ک مكک تازه بتن به میتوانند افزودنیها چگونه-1

 1376تابستان 15 سال ترابري، و راه وزارت خاك انیكمك و

 7 مارهش اختمان،س و راه انمهندس نانجم ا،بن ريهنش اختمان،س و راه نعتص در یکف تنب کاربرد-2

 1376 سال ماه دي

 ور،دانش یپژوهش و یعلم همجل ل،داخ دتولی افالی هب لحمس تنب ازيروس در دگیجمع ش یبررس-3

 1376 زمستان 18 شماره پنجم سال



 

 همجل دا،ج رزهل اختمانهايس رايب لحمس تومرالاس هاي گاه هتكی ايويژگی ه گاهیآزمايش همطالع -4

 1378پائیز 25 شماره هفتم، دانشور پژوهشی و علمی

 1378 نمسك و ساختمان تحقیقات زمرک نشريه بتن، ندهکندگیرکن افزودنی مواد استاندارد پیشنويس -5

   1379نمسك و ساختمان تحقیقات زمرک نشريه بتن، ششیک ترکهاي نترلک در فولادي الیاف تأثیر -6

  و یفن یپژوهش یعلم همجل ن،آه راه دهتنی پیش یبتن ايتراورس ه در ولاديف افالی كردعمل-7

 83بهار 15شماره مدرس، مهندسی

 ل،نق و لحم نامهپژوهش ،آهك و وزولانپ از تفادهاس اب روان ايه هماس تربس روي راه اختس-8

 83 زمستان 1شماره اول سال پژوهشی، علمی فصلنامه

 ، روان ايه هماس تتثبی درون رب یافزودن وادم در ودموج ومینآل و یلیسس زانمی اثیرت یبررس-9

 1384پژوهشی علمی فصلنامه نقل، و حمل پژوهشنامه

 فالتی،آس تنب و اي نگدانهس ديبن تخواناس لمتخلخ فالتیآس ايه هروي یلغزش تمقاوم ینتعی-10

 1384 پژوهشی علمی فصلنامه نقل، و حمل پژوهشنامه

 گاهدانش ی،فنك دهدانشك ريهنش ور،کش ايتونله ازيروس وعن ابانتخ در وثرم ايپارامتره لتحلی-11

 1384تهران

 و لحم نامهپژوهش بتنی، هاي رويه لغزشی مقاومت مقدار در سنگدانه و درشت بافت اثر تعیین-12

 1385 زمستان سوم سال -4 شماره پژوهشی علمی فصلنامه ل،نق

 ايه هشبك كارگیريب اب فالتآس المارش تمقاوم در تهشكس نگیس الحمص ددرص اثیرت ازيمدلس-13

 1385 پژوهشی علمی فصلنامه نقل، و حمل پژوهشنامه مصنوعی، عصبی



 

 ی،بتن ايه هروي یلغزش تمقاوم زانمی در نگدانهس و تدرش تباف راث گاهیآزمايش همطالع -14

 1385 پژوهشی علمی فصلنامه نقل، و حمل پژوهشنامه

 و لحم نامهپژوهش بتنی، هاي رويه لغزشی مقاومت مقدار در سنگدانه و درشت بافت اثر تعیین -15

 1385 پژوهشی علمی فصلنامه ل،نق

 فنی یپژوهش یعلم مجله بتنی، هاي روسازي در FRP و فولادي داول هاي میله عملكرد مقايسه-16

 1386 مدرس مهندسی و

 61 شماره ادهج یترويج یعلم لنامهفص كیغلت یبتن ايه ازيروس الحمص تلاطاخ نسبت تعیین-17

 87 ربها

 درس،م یمهندس و یفن یپژوهش یعلم همجل ی،بتن ي اه ازيروس در یرتحرا هايتنش لتحلی-18

  87 پائیز ، 33شماره

 پژوهشكنامه راه، ازيروس در استفاده مورد غلتكی بتن خواص در ها سنگدانه مشخصات اثر بررسی-19

   1387تابستان پنجم سال 4 شماره پژوهشی، علمی فصلنامه نقل، و حمل

 دوره یفن دهدانشك ريهنش افريمس نآه راه وطخط در یبتن ايه ازهروس ادياقتص و یفن یبررس -20

 1387 ماه آذر ،6 شماره ،42

 ت)مقاومیبتن ازيروس رديعملك یاتخصوص ودبهب در انیومتیت انون و یلیسس انون افزودنی نقش -21

 87 تانتابس 1مارهش اول الس یپژوهش و یعتم هگاهنام راناي تنب همجل ،(یخمش تگیخس و یسايش

 ريهنش نوعی،مص بیعص ايه بكهش از فادهاست اب فالتیآس ايه وطمخل نسکمپلی پکري ینتخم -22

 88اسفند ،6 شماره ، 43 دوره فنی، دانشكده



 

 تن،ب اتتحقیق همجل بالا  تمقاوم اب تنب یسايش و اومتیمق واصخ رب نگدانهس وعن اثیرت یبررس -23

 88 زمستان 3 شماره

. ائمق و وربم یبرش ايه تگاهدس از تفادهاس اب فالتیآس ايمخلوط ه یبرش ختیس و تمقاوم ینتعی -24

 1392 بهار نامه ويژه سیزدهم دوره مدرس عمران پژوهشی علمی مجله

 لحم ايه اختزيرس مهندسی غلتكی بتن روسازي خصوصیات در لاستیك خرده از استفاده تاثیر -25

 1395نقل و

 گرهايحس كدينامی ردعملك رب انها شپخ تکیفی و کربن هلول انون فمختل اديرمق تاثیر بررسی -26

 1395نقل و حمل هاي زيرساخت مهندسی بتنی، هوشمند

 تنب وطمخل تطاق و یروان اري،فش تمقاوم رب دمگن اهگ از تفادهاس تاثیر گاهیآزمايش یبررس -27

 1396 بهار گیلان، دانشگاه بتن تحقیقات نشريه .غلتكی

 .راه یبتن ايه هروي انیكیمك یاتخصوص اب ازگارس یخراب نجشس یبتن گرحس لتحلی و سكاخت -28

 1396خرداد مدرس تربیت دانشگاه عمران مهندسی دانشكده نشريه

 مكانیكی خواص بر فرسوده تايرهاي از حاصل بازيافتی محصولات از استفاده اثر ارزيابی -29

 1397، مدرس تربیت دانشگاه عمران مهندسی دانشكده نشريه. بتنی روسازي

 1398، خستگی عمر بر ماکروسینتتیك الیاف به مسلح بتنی نمونه اندازه تاثیر تجربی مدل ارائه -30

 راهها: خرابی و روسازي مصالح تكنولوژي زمینه در خارجی هاي ژورنال در شده منتشر مقالات
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 المللی بین و ملی علمی مجامع در شده منتشر مقالات

 تهران ، 72 ماه تیر نیك،ژئوتك و راه آموزشی تخصصی دوره سومین شده، بندي لايه بتن روسازي-1

 تهران ،72 ماه تیر مدرس، تربیت دانشگاه راه، مديريت و راهداري سمینار راهها، بهسازي و تقويت-2

 گاهآزمايش ، 73 اهم رمه ران،اي فالتآس و رقی مینارس یناول ر،قی وادهیه دفرآين مطالعه و بررسی -3

 تهران ترابري، و راه وزارت خاك انیكمك و فنی

 تمهايسیس مینارس ور،کش ساز و اختس عهتوس در اختمانیس الحمص اتاطلاع كبان ادايج شنق -4

 تهران ، 73 ماه مهر ايران، در نمسك توسعه



 

 ازندگیس ادجه یآموزش دوره رمیم،ت ايروشه و فالتیآس هاي هروي بتخري علل و انواع بررسی-5

 لرستان ، 74 ماه مهر تهران، استان

 تهران ، 74 ماه آبان ايران، ترافیك مهندسی سمینار نخستین آسفالتی، راههاي بهسازي و تقويت-6

 یالملل ینب رانسکنف ومینس ايی،دري هاي ازهس در تنب ايويژگیه ودبهب در ولاديف افالی شنق-7

   ايران -تهران ، 78 ماه آذر دريايی، سازههاي

 ارمینچه ی،سرامیك ايمنت هپیگ کمك هب دريبن و ايیدري ازههايس و واحلس رتعمی و تحفافظ-8

 ايران  -عباس بندر ، 79 ماه آذر دريايی، هاي سازه المللی بین سمینار

 كرانسکنف یناول دار،آج ردمیلگ اب دهش ورمحص رغی تنب تگیپیوس اررفت رب ولاديف افالی أثیرت-9

   ايران -تهران ، 80 بهار توسعه، و بتن المللی بین

 یناول ی،بتن ايه زيروسا یمكانیك خواص بهبود و ضخامت اهشک در سیلیسی دوده تأثیر -10

 80  هارب -تهران توسعه، و بتن المللی بین نفكرانسک

 یالملل بین رانسکنف مینشش تن،ب هشبك و افالی استم هناحی تتقوي رب یسیلیس دوده أثیرت -11

 اصفهان صنعتی دانشگاه ، 82بهار عمران،مهندسی 

 یمل سكمینار یناول فالتی،آس ايمخلوط ه در ريپلیم ايعاتض از ددمج تفادهاس و تبازياف-12

 تهران ، 1383 فرآيندي، صنايع در ضايعات مديريت و تبازياف

 بین نفكرانسک یندوم بتن، یفیزيك و یمكانیك رفتار در صنعتی هاي تراشه و فولادي الیاف تأثیر -13

   ايران -تهران ، 84 بهار توسعه، و بتن یالملل

 رانسکنف ینهفتم ی،بتن ازيهايروس در یحرارت هايتنش  یخط رغی و یخط ايتحلیل ه همقايس -14

   ايران- تهران 1385ارديبهشت عمران، یمهندس یالملل ینب



 

 رانسکنف ینهفتم ی،بتن زيهاياروس در یحرارت هايتنش  یخط رغی و یخط ايتحلیل ه همقايس -15

  ايران -تهران 1385 ارديبهشت عمران، یمهندس یالملل ینب

 ران،عم یمهندس یالملل ینب انسکنفر نهفتمی ن،آه راه ازيروس طراحی در عددي تحلیل ربردکا -16

   ايران -تهران1385 تارديبهش

 یالملل ینب نفرانسک هفتمین جنوبی، پارس منطقه باتلاقی هايکخا تثبیت بهینه روش ارائه -17

   ايران -تهران 1385 تارديبهش رانعم یمهندس

 ینهفتم ايی،رج هیدش دربن یبتن یبلوک روسكازي اس،درطراحیاس فمختل ايه گزينه ارزيابی-18

   ايران -تهران 1385 ارديبهشت عمران مهندسی یالملل ینب رانسکنف

 عمران مهندسی المللی بین نفرانسک هفتمین روسازي، تحلیل در مجزا المان روش ربردکا-19

 ايران– رانته 1385 تارديبهش

 ارديبهشت عمران مهندسی المللی بین نفرانسک هفتمین ی،بلوک روسازيهاي رفتار عددي تحلیل -20

  ايران -تهران 1385

 و طراحی مدل المللی بین ارگاهک ششمین سنگین، هاي محوطه براي یغلتك بتن هاي روسازي-21

 بلژيك  -سلبروک 1385 بتنی، ايه ازيروس بازدهی

 یالملل ینب مپوزيومس دهمین ايران، در آسفالتی و بتنی هاي روسازي اقتصادي فنی ارزيابی-22

 1385 بلژيك -سلبروک ی،بتن ايه ازيروس

 ايه ازيروس یالملل ینب رانسکنف مینهشت ی،بتن ايه ازيروس یالملل ینب پوزيومسم یندهم -23

 1385  آمريكا -وسانفرانسیسك ی،بتن بلوکی

فراگیر  ور رهبه راتتعمی و دارينگه ديريتم مینارس آهن، راه خطوط در نگهداري مديريت نقش-24

((IPM1385، تهران 



 

 فرانسکن اولین اسیدي، میدان معرض در بتنی هاي نمونه در سیمان جايگزين روسیلیسمیك نقش-25

 1386 تهران دانشگاه زيست، محیط جهانی روز ملی

 و مرطوب اوري عمل حالت در شده فعال قلیايی سرباره حاوي ژئوپلیمري بتن مقاومت مقايسه -26

  1395 شهري، توسعه و معماري عمران المللی بین کنگره چهارمین. عايقی اوري عمل

 کنگره چهارمین .معمولی بتن با شده فعال قلیايی سرباره حاوي ژئوپلیمري بتن مقاومت مقايسه -27

 1395شهري، توسعه و معماري عمران المللی بین

 ملی کنفرانس چهارمین .يخ و ذوب سیكل برابر در بتنی هاي رويه دوام افزايش هاي راهكار-28

 1395 شهري، مديريت و معماري عمران مهندسی در کاربردي هاي پژوهش

 بتنی هاي روسازي در سیمان جايگزين عموان به قلیايی سرباره حاوي ژئوپلیمري بتن خواص-29

   1395شهري، توسعه و معماري عمران المللی بین کنگره چهارمین

 يافته المللی بین کنفرانس ومین. دخودتراکم بتن در برنج پوسته خاکستر از استفاده تاثیر بررسی-30

  1395شهري، توسعه و معماري ران،عم مهندسی در پژوهشی نوين هاي

 ملی کنفرانس چهارمین. روسازي در متخلخل بتن سايش بر پروپیلن پلی الیاف از استفاده تاثیر -31

 1395 شهري، مديريت و معماري عمران مهندسی در کاربردي هاي پژوهش

 بین کنگره. ژئوپلیمري بتن فشاري مقاومت بر سیمان بجاي فعال قلیايی سرباره تاثیرجايگزينی -32

 1395 جهان، معاصر شهرسازي و معماري ، عمران المللی

 هاي رويه ملی کنفراس دومین .ها تونل احتراق ايمنی در بتنی روسازي بكارگیري تاثیر بررسی-33

   1396بتنی،

 بتنی، هاي رويه ملی کنفراس دومین. بتنی هاي رويه ايمنی در سازي مضر هاي روش بررسی-34
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 رويه ملی کنفراس دومین MEPGD, PCA, AASHTO طراحی هاي روش تحلیل و بررسی -35

 1396 بتنی، هاي

 مهندسی ملی کنگره دهمین .آونگی عدد و روسازي بافت متوسط عمق رابطه تعیین معادله ارائه-36

 1396 عمران،

 و سیستان استان هاي راه موردي مطالعه (روستايی راههاي در غلتكی بتن اجراي سنجی امكان -37

  1396 بتنی، هاي رويه ملی کنفراس دومین ،)بلوچستان

 پلی الیاف حاوي غلتكی بتن هاي مخلوط مكانیكی خصوصیات در سیمان به آب نسبت تاثیر -38

 1396 بتنی، هاي رويه ملی کنفراس دومین پروپیلن،

 سرد، محیطی شرايط در الكتريكی قوس کورههاي  سرباره از استفاده با غلتكی بتن رويه دوام-39

   1396 بتنی، هاي رويه ملی کنفراس دومین

  1396 بتنی، هاي رويه ملی کنفراس دومین يخ، و ذوب سیكل برابردر  ژئوپلیمري بتن عملكرد -40

، غیرچسبنده سیمانی بتن نازك روکش مكانیكی پارامترهاي در راه بستر مقاومتی مشخصات تاثیر -41

 .1398، بتنی هاي رويه ملی کنفرانس سومین

 مهندسی در نوين رويكردهاي فصلنامه، خاکی مصالح با متخلخل بتن روسازي منافذ پرکردن -42

 .1398، عمران

 هاي ايستگاه در آسفالتی هاي روسازي براي جايگزينی عنوان به پذير انعطاف نیمه روسازي -43

BRT 1398، ايران آسفالت و قیر همايش يازدهمین، جامع مروري مطالعه:تهران شهر 

 هاي رويه ملی کنفرانس سومین، سرد هواي در بتنی هاي رويه دوام تعیین هاي روش بررسی -44

 .1398، بتنی



 

 بتنی، هاي رويه ملی کنفرانس سومین ،بتنی روسازي زدايی يخ در نوين و سنتی هاي روش -45
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 ملی کنفرانس سومین ،آسفالتی و بتنی هاي روسازي بر (PET) بازيافتی پلاستیك تاثیر ارزيابی -46

 .1398 بتنی، هاي رويه

 بتنی، هاي رويه ملی کنفرانس بتنی، سومین هاي رويه دوام بر خاکستربادي ذرات نانو اثر بررسی -47

1398. 
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